
 

 

試 験 成 績 書 

 

成 績 書 番 号 I△△-××××-01 

依 

頼 

者 

住  所 埼玉県川口市上青木３－１２－１８ 

団 体 名 株式会社saitec 

代表者名又は氏名  

依 頼 品 名  スリーブ（CAC403） 

依  頼   事  項 
 ※依頼事項の明細については、依頼 

   試験依頼書に記載のとおりです。 

ICP発光分析装置による分析 

記 

 1.試験方法：ICP 発光分光法 

 

  2.試験装置：ICP 発光分析装置  Agilent 5800 ICP-OES 

 

  3.試験実施場所：埼玉県熊谷市末広 2-133 埼玉県産業技術総合センター北部研究所 

 

 4.試験結果： 

       

       成 分 

 試料名 

銅 

(Cu) 

［％］ 

スズ 

(Sn) 

［％］ 

鉛 

(Pb) 

［％］ 

亜鉛 

(Zn) 

［％］ 

スリーブ 88.0 10.0 0.20 2.0 

 

 令和5年〇〇月〇〇日付けで依頼を受けた依頼試験（受付番号 第 I△△-××××号）

の結果は、上記のとおりです。 

 

 令和5年××月××日 

 

                                 埼玉県産業技術総合センター長 

 


