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7.16.6 スレート板（一般家屋外壁材；厚さ 6.5mm） 

 本建材片の表面の加工は一般家屋の外壁で頻繁に見られる、吹き付け塗装です。スレー

ト板の材質は硬質、母材粒子は細かく、破断面に観察できる繊維束は、小さいものから 
ある程度大きなものまで様々でした。 

 図 7.16.6a 一般家屋外壁材（表面）   図 7.16.6b 一般家屋外壁材（裏面） 
 表面塗装を除くと、ごく一般的なスレート板です。 

 図 7.16.6c 接写撮影写真        図 7.16.6d USB デジタル顕微鏡画像 
 破断面の観察から、比較的容易に繊維束を確認することができます。 

 図 7.16.6e USB デジタル顕微鏡画像   図 7.16.6f USB デジタル顕微鏡画像 
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7.16.7 スレート板（外壁；厚さ 3.3mm；表面加工は 3mm幅の凹） 

 住宅屋根用化粧スレートのようにも見えますが、母材材質及び表面加工が異なっている

ように思えるため、外壁で使用していたと推測しました。 

 図 7.16.7a スレート板（表面）      図 7.16.7b スレート板（裏面） 

 図 7.16.7c 接写撮影写真         図 7.16.7d 接写撮影写真 
 破断面によっては、2mm 幅に広がった繊維束も観察できます。 

 図 7.16.7e USB デジタル顕微鏡画像   図 7.16.7f USB デジタル顕微鏡画像 
 建材によっては、USB デジタル顕微鏡照明（LED）を消灯撮影した方が、反射を抑えら

れるため、綺麗に撮影できる場合もあります。 
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7.16.8 コンクリート付きスレート板（厚さ 9mm） 

 スレート板にコンクリートが付着していることもあります。この建材の場合のように、

瓦礫類から分離されていないこともあるので注意が必要です。 

 図 7.16.8a コンクリート付着板     図 7.16.8b スレート板（表面） 
 コンクリートが付着していることから、外壁、厨房または浴室等で使用されていたと推

測されます。 

 図 7.16.8c 接写撮影写真         図 7.16.8d USB デジタル顕微鏡画像 

 図 7.16.8e USB デジタル顕微鏡画像   図 7.16.8f USB デジタル顕微鏡画像 
 図 8e 及び 8f からもわかるように、石綿は天然繊維であるため、繊維束の大きさも様々で

す。 
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7.16.9 石膏ボード 

 石膏ボードは手解体で行えば、裏面にある印字から、石綿含有を判断することは可能で

す。製品名と防火剤認定番号等については(社)石膏ボード工業会が公表しています。 
http://www.gypsumboard-a.or.jp/asubesuto.pdf 
 ここでは、製品名及び製造番号がわからない、3 種類の石膏ボード（天井板）を用いて判

別方法について説明します。 

図 7.16.9a 石膏ボード A（厚さ 9.3mm；石綿含有無し） 

図 7.16.9b 石膏ボード B（厚さ 9.3mm；石綿含有） 

図 7.16.9c 石膏ボード C（厚さ 9.0mm；石綿含有無し） 

http://www.gypsumboard-a.or.jp/asubesuto.pdf�


- 49 - 
 

USB デジタル顕微鏡写真 

図 7.16.9d 石膏ボード A（右図：50 倍、左図：220 倍、インク（シアン）で着色） 

図 7.16.9e 石膏ボード B（右図：50 倍、左図：220 倍、インク（シアン）で着色） 

図 7.16.9f 石膏ボード C（右図：50 倍、左図：220 倍、インク（シアン）で着色） 
 各石膏ボード表紙の未処理（50 倍）及びインクによる着色処理のデジタル顕微鏡画像を

示しました。未処理状態では、石膏ボード B のみ、繊維束の様な白い繊維が観察されます。

一方、着色してみると、紙の質によって着色状態は異なりますが、各石膏ボードともある

程度太く、透明な繊維を含んでいるため、判断が非常に難しくなります。 
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8.2 石綿含有建材片 B（タイル：5mm、スレート：3.6mm） 

 
 
 
 
 
 
 

 図 8.2 二層構造砕石（タイル、石綿含有建材） 
8.3 石綿含有建材片 C（スレート：8.0mm、モルタル：11.5mm） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8.3 二層構造砕石（タイル、石綿含有建材） 
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8.4 石綿含有建材片 D（セメント：3.2mm、10.6mm） 

 
 
 
 
 
 
 

図 8.4 二層構造砕石（セメント、モルタル両方に石綿含有） 
8.5 石綿含有建材片 E（最大厚み：17.3mm） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8.5 二層構造砕石（モルタル、石綿含有スレート） 
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8.6 石綿含有建材片 F（最大厚さ：12.3mm） 

 
 
 
 
 
 
 

 図 8.6 セメント瓦片 
8.7 石綿含有建材片 G（最大厚さ：13.7mm） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 8.7 セメント瓦片（表面に肌色塗装） 

  

  

  

  


